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RESUMO

Este estudo testou a hipotese de que a composigdo do cimento
endoddntico e o tempo decorrido entre a obturagao e fixacdo do pino de fibra
de vidro interferem na adesdo a dentina intra-radicular. Sessenta raizes de
incisivos bovinos foram instrumentadas e divididas aleatoriamente em 5 grupos
(n=12): 1- (Cl) sem obturacao, controle; 2- (Sl) obturagdo com cimento a base
de hidréxido de calcio (Sealer 26) e fixagado imediata do pino; 3- (S7) obturagéo
com Sealer 26 e fixagdo do pino apds 7 dias; 4- (El) obturagdo com cimento a
base de 6xido de zinco e eugenol (Endofill) e fixacdo imediata do pino e 5- (E7)
obturacdo com Endofill e fixacdo do pino apods 7 dias. Os pinos de fibra de vidro
(Reforpost) foram fixados por meio de sistema adesivo convencional
(Scotchbond Multi-Uso) e cimento resinoso dual (RelyX ARC). Em cada grupo,
10 raizes foram seccionadas transversalmente, obtendo dois discos de 1 mm
de espessura para cada tergo: cervical (TC), médio (TM) e apical (TA) da
porcao radicular aliviada, e submetidos ao teste mecanico de micropush-out
com velocidade de 0,5 mm/minuto. Os outros 2 dentes de cada grupo foram
analisados por microscopia eletronica de varredura, para analise da interface
adesiva. Os valores de resisténcia adesiva em MPa foram submetidos a
andlise de variancia empregando ANOVA em esquema de parcelas
subdivididas, teste de Tukey e Dunnett (p<0.05): CI- TC: 6,8%£1,5; TM: 5,4+1,9;
TA: 4,4+ 1,8; SI- TC: 5,2+1,6; TM: 5,0+2,0; TA: 4,1+2,2; S7- TC: 6,9+2,0; TM:
5,4+1,8; TA: 4,5+1,6; EI-TC: 3,5+0,8; TM: 2,2+ 0,5; TA: 1,4+0,7; E7- TC:
6,6+1,7; TM: 4,4+1,4; TA: 2,4+0,6. O cimento de 6xido de zinco e eugenol
interferiu negativamente na adesao do cimento resinoso a dentina radicular em
toda sua extensao quando o pino foi cimentado imediatamente e no terco
apical quando o pino foi fixado ap6s 7 dias. A resisténcia adesiva decresceu no

sentido coroa-apice em todos os grupos estudados.

PALAVRAS CHAVE: Cimento endodéntico, hidréxido de calcio, eugenol,

adesao, dentina radicular.
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ABSTRACT

The aim of this study was to test the hypothesis that the endodontic
cement composition and the period taken between root obturation and glass
fiber post cementation may interfere with bond strength on root dentin. Sixty
roots of bovine incisors were instrumented and randomly assigned to 5 groups
(N=12): 1, (Cl), without obturation, control; 2, (Sl) obturation calcium hydroxide
based cement (Sealer 26) and immediate post fixation; 3, (S7) obturation with
calcium hydroxide based cement and post fixation after 7 days; 4, (El)
obturation zinc oxide-eugenol based cement (Endofill) and immediate post
fixation, and 5, obturation with zinc oxide-eugenol based cement and post
fixation after 7 days. Glass fiber posts were cemented with a three step
adhesive system (Scotchbond Multi-Purpose) and dual resinous cement (Rely-
X ARC). In each group, ten roots were transversally sectioned resulting in two
1mm-thick discs on each dental third, cervical (TC), medium (TM) and apical
(TA), which were submitted to the micropush-out test with a crosshead speed of
0.5mm/minute. The remaining two roots were prepared for scanning electron
microscope observation. Adhesive bond strength data in MPa were submitted to
analysis of variance (ANOVA) following Tukey and Dunnett tests (p<0.05): CI-
TC: 6.8%£1.5; TM: 5.4+1.9; TA: 4.4+ 1.8; SI- TC: 5.241.6; TM: 5.0+2.0; TA:
4.1+2.2; S7- TC: 6.91+2.0; TM: 5.4+1.8; TA: 4.511.6; EI-TC: 3.5£0.8; TM: 2.2+
0.5; TA: 1.41£0.7; E7- TC: 6.6+1.7; TM: 4.4+1.4; TA: 2.4+0.6. Obturation with a
zinc oxide-eugenol cement negatively influenced adhesion to root dentin in all
its extension when post was immediately cemented, and just in the apical third
was post when cemented after 7 days. The adhesive bond strength was

increasingly lower in the direction crow-root for all groups.

Keywords: endodontic cement, calcium hydroxide, eugenol, bond and root

dentin.
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1. INTRODUCAO

Restaurar dentes tratados endodonticamente tem sido grande
desafio para a odontologia restauradora (Kahn et al. 1996), pois geralmente,
estes dentes possuem estrutura coronaria insuficiente para reter o material
restaurador, sendo necessaria utilizacdo de retentores intra-radiculares para
viabilizar a reconstituicdo coronaria (Boone et al. 2001; Morgano, 1996).

Pinos de fibras sdo indicados como alternativa viavel para retencao
intra-radicular (Ferrari et al. 2000b) por utilizar técnica de insergao
relativamente simples, consumir menor tempo clinico (Malferrari et al. 2003),
podendo ser preparados e moldados em sessao unica. Além disso, em
combinagdo com o sistema adesivo e cimento resinoso, apresentam
caracteristicas biomecanicas que se assemelham a estrutura dentinaria (Ferrari
et al. 2000b; Malferrari et al. 2003), caracterizando biomimetismo e
favorecendo a distribuicdo das tensdes a estrutura radicular, minimizando os
riscos de fratura radicular (Oliveira, 2002; Qualtrough & Mannocci, 2003).

O espaco para o retentor intra-radicular € obtido pelo esvaziamento
parcial do canal radicular, permanecendo aproximadamente 5 mm de
comprimento do material obturador (Morgano, 1996), procedimento que deve
ser realizado imediatamente ao término da obturagédo do canal radicular (Prado,
2003). Tém sido mostrado, que materiais utilizados para selamento coronario
provisorio ndo inibem, apenas diminuem a infiltragdo bacteriana, sendo em um
periodo de sete dias agravada, quando se utiliza materiais seladores
provisorios (Galvan et al. 2002). A tendéncia atual é realizar o alivio
imediatamente apds a obturacdo do canal radicular, seguido da fixacdo do
retentor intra-radicular, objetivando minimizar o risco de infiltracdo coronaria e
apical, possibilitando realizagdo do procedimento restaurador em se¢ao unica.

Entretanto, a compatibilidade entre diferentes materiais empregados
na obturacdo do canal radicular e fixacdo de retentores intra-radiculares,
constitui-se aspecto importante a ser considerado na reabilitacdo do elemento
dental (Cohen et al. 2002). A fixacdo dos pinos de fibra de reforco, realizada

por meio de sistema adesivo e cimento resinoso (Mendoza & Eakle 1994;

23



Ferrari et al. 2000b), € dependente da efetiva unido entre estes componentes
adesivos e o substrato dentinario (Rosenstiel et al. 1998), que € comprometida
pela dificuldade da irradiagdo direta da luz em regides profundas, sendo
necessario o emprego de cimentos resinosos de dupla ativagao ou de ativagao
quimica (Foxton et al. 2003). Além disso, materiais a base do composto
fendlico eugenol (Hansen & Asmussen 1987; Paul & Scharer 1997; Cohen et
al. 2002) ou até mesmo a presencga de residuo de hidroxido de calcio (Paul &
Scharer. 1997) podem influenciar de forma negativa no processo de adeséao,
prejudicando a resisténcia adesiva. Outros autores tém mostrado que alguns
materiais provisérios a base de eugenol ndo interferem no processo de
retencdo das restauragbes, no entanto, alguns desses estudos néo
consideraram o fator tempo, que na sua maioria a substituicido do material
provisorio contendo eugenol, € realizada apés um periodo de sete dias (Ganss
& Jung, 1998), cujo efeito inibidor da polimerizacao é reduzido.

Diante deste contexto duas hipoteses sdo geradas: que a
composi¢cado quimica do cimento endodéntico e o periodo de tempo decorrido
entre a obturacao e a fixacdo do pino de fibra de vidro influenciam de forma
negativa na retencdo dos pinos intra-radiculares fixados adesivamente a
dentina. Portanto, em fungdo da profundidade do canal radicular, o objetivo
deste estudo foi analisar por meio de ensaio mecanico de micropush-out, a
resisténcia adesiva de pinos de fibra de vidro fixados com cimento resinoso de
dupla ativagao a dentina intra-radicular nos tergos cervical, médio e apical de
dentes bovinos obturados com guta-percha e dois tipos de cimento
endodéntico, um a base de oOxido de zinco e eugenol e outro a base de
hidroxido de calcio, fixados imediatamente e sete dias apds a obturacdo do

canal radicular.
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2. REVISAO DA LITERATURA

Em 1983, Nakamichi et al.,, realizaram estudo que avaliou a
possibilidade da utilizacdo de dentes bovinos como substitutos a dentes
humanos. Foi analisada a resisténcia adesiva de cinco cimentos de ativacao
quimica e fisica e duas resinas compostas em dentes humanos e bovinos.
Embora os valores obtidos pelos dentes bovinos fossem ligeiramente inferiores,
nao se verificou diferenga estatisticamente significante. Os autores concluiram
que dentes bovinos podem ser utilizados como substitutos a dentes humanos,

uma vez que sao mais faceis de serem obtidos.

Hansen & Asmussen (1987), ao analisar a influéncia de um cimento
provisorio contendo eugenol e um sem eugenol no efeito de dois sistemas
adesivos, observaram que as fendas marginais foram significantemente
maiores nas cavidades previamente tratadas com material provisério contendo
eugenol que as sem eugenol. Os autores mencionam a importancia da nao
utiizacdo de materiais restauradores provisérios contendo eugenol em

cavidades que posteriormente serdo restauradas com materiais adesivos.

Segundo Markowitz et al. (1992), em uma revisao clinica orientada
sobre as propriedades biolégicas do 6xido de zinco e eugenol, relatam que
durante a reacao de quelagao que ocorre quando o 6xido de zinco é misturado
ao eugenol, ultra estruturalmente, gréos de 6xido de zinco embebido em matriz

de eugenolato de zinco s&o formados.

Tjan & Nemetz (1992), realizaram estudo com o objetivo de avaliar o
efeito do eugenol residual na retencdo de pinos Parapost fixados com cimento
resinoso quimicamente ativado, por meio de teste de tracdo. Foram utilizados
70 dentes extraidos, que tiveram as coroas removidas e 0s canais preparados
com 8,0 mm para adaptacado dos pinos. Com excecado das amostras do grupo
controle, todos os canais foram contaminados com uma gota de eugenol.

Também foram testadas diferentes técnicas de limpeza dos canais com agua
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destilada, alcool etilico, solucdo de acido citrico a 25%, acetona e acido
fosférico a 37% por 60s. A fixagao foi realizada com os cimentos Panavia EX e
fosfato de zinco. A partir dos resultados foi possivel concluir que o eugenol
reduz significantemente a retencdo do pino fixado com cimento resinoso. A
irrigacéo do canal com alcool ou acido fosfdrico resultou em maiores valores de

retencao.

Rueggeberg & Caughman (1993), analisaram o grau de converséo
do mondmero de 4 cimentos resinosos duais, sendo determinado por meio de
espectro infravermelho, observando que deve ser utilizados cimento e adesivo
de dupla ativagdo para suprir deficiéncia de polimerizagdo nas regides mais

profundas.

Mendoza & Eakle (1994), testaram quatro materiais de cimentacao
com o objetivo de avaliar a retengdo de pinos intra-radiculares. Sessenta
caninos humanos foram divididos em 4 grupos (n=15), que tiveram suas coroas
removidas e os canais tratados endodonticamente e obturados com cimento
livre de eugenol. Os canais foram preparados para receber os pinos Parapost
que foram fixados com: 1- cimento de ionbmero de vidro Ketac-Cem; e trés
cimentos resinosos: 2- Panavia; 3- C & B e 4-All-Bond. Apdés dez minutos as
amostras foram armazenadas em agua destilada em temperatura ambiente. Os
dentes foram incluidos em resina acrilica e em seguida submetidos ao ensaio
mecanico de tracdo. Os resultados possibilitaram observar que o cimento C &
B foi o que apresentou maiores valores de resisténcia adesiva. Nao houve
diferencga significativa entre os cimentos Ketac-Cem e o cimento Panavia, ja o
cimento All-Bond apresentou a menor resisténcia adesiva. Os autores
concluiram que os cimentos resinosos apresentam-se como alternativa viavel

na cimentagéo de pinos intra-radiculares.

Os principios para restaurar dentes tratados endodonticamente foram
analisados por Morgano (1996). Este autor relatou que os avangos na terapia

endodoOntica neste século, possibilitaram a reabilitacdo de dentes, que
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anteriormente eram indicados a extragao e que os pinos séo indicados a mais
de 100 anos para reter as restauragdes indiretas. Em relagdo ao comprimento
do retentor intra-radicular, o autor relata que todo esfor¢co deve ser feito para
assegurar o maior comprimento possivel, respeitando o selamento apical que

devera ser de 4,0 a 5,0 mm de remanescente obturador.

Kahn et al., em 1996, relatam que os cirurgides dentistas ao se
confrontarem com dentes tratados endodonticamente, possuem grande
dificuldade para restaura-los, devido a perda substancial de estrutura coronaria
desses dentes. Os autores avaliaram a influéncia de pinos metalicos
serrilhados com diferentes configuragdes de superficie na resisténcia a fratura.
Foram selecionados sessenta pré-molares uniradiculares, dos quais 45 desses
dentes, apods receber o tratamento endodéntico e preparo intra-radicular
seguindo as normas de cada fabricante, tiveram pinos pré-fabricados fixados.
Os trés sistemas de pinos possuiam diferentes formatos e configuragbes. Os
quinze dentes remanescentes atuaram como grupo controle, sendo apenas
aliviados, mantendo 4,0 mm de remanescente obturador no terco apical e
preenchidos com amalgama. Os corpos-de-prova foram submetidos ao teste de
resisténcia a fratura. Os resultados mostraram que os pinos rosqueados no
canal radicular, com nucleos de amalgama e coroas metalicas cimentadas, ndo
contribuiram para a reducao de fraturas radiculares. A partir disso, os autores
concluiram que os diferentes formatos dos pinos pré-fabricados néao
contribuiram ou reduziram a incidéncia de fratura radicular de dentes tratados

endodonticamente.

Paul & Scharer (1997), compararam por meio de teste mecanico de
cisalhamento, os valores de resisténcia adesiva de varios sistemas adesivos a
dentina, quando em contato com cimentos provisorios contendo eugenol e
hidréxido de calcio. Os autores concluiram que os cimentos utilizados tanto a
base de eugenol como de hidréxido de calcio influenciam de foram negativa na

adesao ao substrato dentinario.
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Por considerarem que o eugenol, contido em muitos cimentos
endodénticos, pode inibir a polimerizacdo dos materiais resinosos, Schuwartz
et al. (1998), avaliaram os efeitos de cimentos endoddnticos, um contendo
eugenol (Roth’'s80 Elite Grade) e outro sem eugenol (AH26), na retengao de
pinos intra-radiculares por meio de ensaio mecanico de tracdo. Foram
utilizados 60 caninos humanos extraidos que foram divididos em 4 grupos
(n=15). Os dentes foram tratados endodonticamente, seguido da remogéo de 3
mm do material obturador e selados com material temporario. Apés o periodo
minimo de duas semanas, foi preparado 9 mm para insercédo do pino utilizando
broca padronizada para pino Parapost. Foi ainda utilizado irrigacdo dos canais
com EDTA e fixagdo dos pinos com cimento a base de fosfato de zinco e outro
a base de resina composta. Combinacdes entre os cimentos obturadores e de
fixacado foram testadas, concluindo-se que o tipo de cimento obturador utilizado

nao interfere na retencao dos pinos intra-radiculares.

Ganss & Jung (1998), analisaram o efeito de materiais provisérios na
resisténcia adesiva por meio de ensaio de cisalhamento de resinas compostas
a dentina. Segundo os autores, a reacao de quelagao ocorre quando o 6xido de
zinco € misturado ao eugenol, ndo possibilitando a liberagdo de eugenol.
Entretanto, devido a presenca dos fluidos contidos no interior dos tubulos
dentinarios, esta reacédo se torna reversivel, devido a hidrélise do eugenolato
de zinco, havendo novamente liberagdo de eugenol que penetra na dentina,
concentrando-se na interface dente/cimento. Sessenta terceiros molares
humanos intactos foram utilizados. Depois de seccionadas as amostras foram
recobertas com ZOE, Temp Bond (cimento provisério a base de eugenol),
Fermit (material provisorio resinoso) e Provicol (cimento provisério a base de
hidroxido de calcio), e em um outro grupo as amostras foram apenas limpas,
servindo como controle. Decorridos 10 dias foi realizada a limpeza mecanica do
substrato e preparada, apos condicionamento, usando sistema adesivo Syntac
e fixacao da restauracdo de resina composta com Dual Cement (Vivadent) e
submetidas a ensaio mecéanico de cisalhamento. O padrdo de fratura foi

analisado em microscopio e a espessura da dentina e da interface
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dente/restauracao foi medida. Os valores médios de resisténcia adesiva foram:
ZOE 7,46 MPa, Tem Bond 10,22 MPa, Fermit 6,49 MPa, Provicol 8,43 MPa e o
controle 10,06 MPa. Em todos os grupos predominou o padrdo de fratura
adesiva. Neste estudo, o uso de cimentos provisorios contendo eugenol néo

teve efeito adverso na resisténcia adesiva.

Rosenstiel et al. (1998), em uma reviséo de literatura sobre agentes
de cimentac&o dental avaliaram diversas propriedades biolégicas e mecéanicas,
e relatam que quando se utiliza cimento convencionais com fosfato de zinco, a
retencdo depende da geometria e extensao do preparo. Ao se utilizar o cimento
resinoso, observa-se aumento consideravel na retencdo quando comparado
aos convencionais, e este fato se deve a adesividade deste com o substrato e

o retentor intra-radicular.

Drummond (2000), comparou a resisténcia adesiva ao cisalhamento
por meio de teste de pull-out de pino de aco, de fibra de carbono e de fibra de
vidro. A superficie oclusal dos terceiros molares extraidos foi removida e os
pinos cimentados com cimentos resinosos C & B e Hi-X, (Bisco) e sistemas
adesivos de passo unico, One Step (Bisco), e multiplos passos, All-Bond 2
(Bisco). Os dentes foram divididos em grupos, sendo que o dos pinos metalicos
nao foi utilizado sistema adesivo. Para todos os grupos dos pinos de fibras de
vidro, utilizou-se adesivo One Step e cimento Hi-X na metade dos espécimes e
All-Bond 2 com cimento C & B na outra metade e para os pinos de fibras de
carbono, apenas All-Bond 2 e cimento C & B. A resisténcia adesiva ao
cisalhamento foi medida utilizando maquina de ensaio Instrom, em
carregamento de tragcdo com velocidade de 0,2 mm/minuto. As amostras foram
submetidas a analise de microscopia eletrbnica de varredura das superficies
dos pinos antes e depois dos mesmos serem submetidos a termociclagem.
Nao houve diferenga significativa na resisténcia ao cisalhamento entre os tipos

de pinos e sistemas adesivos testados.
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Schilke et al. (2000), compararam o numero e didametro dos tubulos
dentinarios de dentes humanos e bovinos por meio de microscopia eletrénica
de varredura. Baseado nos resultados, os autores sugerem que desde que os
dentes sejam padronizados, a dentina de coroas de incisivos bovinos sao

aceitaveis como substitutas para dentina humana em estudos de adeséo.

O estudo laboratorial da morfologia dentinaria dos canais radiculares
previamente e apds o uso de técnicas adesivas foi realizado por Ferrari et al.
(2000a). O objetivo deste estudo foi analisar a morfologia dos tubulos
dentinarios nas paredes do canal, a influéncia da densidade dos tubulos na
formacdo da camada hibrida, o aumento da area de superficie apdés o
condicionamento acido, e identificar possiveis areas onde possam ocorrer
problemas na adesao. Trinta dentes anteriores foram divididos em 3 grupos: 1
andlise em MEV para estudo da morfologia dentinaria, sem nenhum
tratamento; 2 e 3 foram condicionados com acido fosforico a 37% por 15s,
sendo as amostras do grupo 2 analisadas em MEV logo apdés o
condicionamento e as do grupo 3 apo6s tratamento com sistema adesivo (All-
Bond 2) e fixagcdo do pino de fibras de carbono com C & B. Os autores
avaliaram a interface quanto a formacdo da camada hibrida dos
prolongamentos resinosos. Os resultados mostraram variabilidade desses
parametros em fungao da localizacao da dentina radicular. Diferenca estatistica
na densidade dos tubulos foi observada dependendo da localizagdo. No tergo
cervical, a densidade dos tubulos dentinarios foi significantemente maior do
que as do terco médio e apical. O diametro dos tubulos foi decrescendo
gradualmente a medida que se aproximava do tergo apical, sendo de 2,5 ym na
regiao coronaria e no terco médio previamente ao condicionamento acido e 3,5
pgm apos condicionamento. Na regido apical o didmetro dos tubulos aumentou
de 2,0 para 3,0 um apdés o condicionamento. Apdés a realizacdo do
condicionamento acido, a area de superficie de contato aumentou 202% no
terco cervical, 156% no terco médio e 113% no tergo apical. A camada hibrida
foi significantemente menor nas areas de menor densidade tubular. Na regido

apical a espessura da camada hibrida foi menor que nas regides com alta
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densidade tubular. No terco cervical a espessura da camada hibrida foi de 4,5

pMm, no tergo médio 2,5 ym e no apical 1,2 ym.

A performance clinica dos pinos de fibra foi analisada por Ferrari et
al. (2000b), que fizeram acompanhamento de casos clinicos por 1 a 6 anos.
Foram avaliados os pinos de fibras de carbono (C-Post) e dois de fibras de
vidro (Aesthetic Post e Aesthetc Plus Post), em pacientes de 20 a 84 anos.
Todos os dentes foram tratados endodonticamente utilizando cimento sem
eugenol. Os canais radiculares foram preparados com comprimento de 8 mm
permanecendo remanescente obturador apical de 4 mm. Foram utilizados mil
trezentos e quatro pinos, com quatro combinagbes de sistema adesivo e
materiais de fixacdo seguindo as recomendacdes do fabricante: All-Bond 2
(Bisco) e One Step(Bisco) com cimento C & B (Bisco); Scotchbond Multi-
Purpose Plus (3M-ESPE) com cimento Opal e Single Bond (3M-ESPE) com
cimento Rely-X ARC (3M-ESPE). As restauracdes protéticas foram realizadas
em 52% dos casos com coroas metaloceramicas, 38% coroas ceramicas e
10% em resina composta direta. Foram realizadas avaliagdes periddicas dos
pacientes a cada 6 meses, que compreendiam analises clinicas e radiograficas
dos dentes em questdo. Houve falha em 3,2% dos casos, atribuidos a
presenca de lesbes periapicais (16 dentes) e ao deslocamento dos pinos (25
pinos) no momento da remogado das restauragbes temporarias. Nao houve
diferengas estatisticas significantes entre os quatro grupos testados,
confirmando que pinos de fibras em combinagcdo com cimentos resinosos
podem ser utilizados rotineiramente, devido ao bom desempenho clinico

apresentado.

Bouillaguet et al. (2001), realizaram estudo que avaliou a
performance de dois sistemas adesivos convencionais, quatro de passo unico e
dois autocondicionantes, por meio de teste mecanico de microtracao, utilizando
raizes de dentes incisivos centrais bovinos. Apds a fratura, os espécimes foram
submetidos a analise em MEV. Os autores concluiram que o sistema adesivo

convencional (ScotchBond MP Plus, 3M-ESPE) produziu maior resisténcia
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adesiva a dentina radicular que os adesivos de passo unico (Optibond FL) e os
autocondicionantes (Clearfil Liner Bond 2V). Os adesivos autocondicionantes e

de passo unico apresentaram performance estatisticamente semelhante.

Boone et al. (2001), relatam que os dentes tratados
endodonticamente com insuficiente estrutura dental coronaria, requerem
utilizacdo de pinos radiculares para auxiliar na retencao de sua restauracado. Os
autores avaliaram a resisténcia a tracdo de pinos metalicos fixados com
cimento resinoso Panavia21(Kuraray) com preparo para fixagdo do pino antes
e apos a obturagao; o tipo de cimento usado e o tempo imediato ou apdés um
periodo de tempo da obturagdo do canal, utilizando cimentos endoddnticos
Roth’s 801 Elite Grader ou AH26. Cento e vinte caninos humanos foram
extraidos e divididos em oito grupos (n=15), onde foi avaliada a ordem do
preparo do espacgo para fixagcdo do pino, antes e apds a obturagdao do canal
radicular, o tipo de cimento usado, e o tempo da cimentagdo do pino. Os
resultados possibilitaram observar que o preparo do espacgo para fixagdo do
pino, realizado apds a obturagao resultou em maiores valores de resisténcia a
tracdo do que os realizados antes. Nao houve diferenga significativa nos
valores de retengdo em relagdo a variavel tempo de fixagcdo do pino

independente do tipo de cimento obturador.

Ngoh et al. (2001), compararam por meio de teste mecanico de
microtragdo com amostras em forma de palito, a resisténcia adesiva a dentina
do canal radicular com ou sem contaminagdo por eugenol. Dezoito dentes
caninos humanos tiveram suas coroas removidas na jungao cemento-esmalte,
a porgao apical foi removida, permanecendo apenas a regiao correspondente
aos terco médio e cervical. Os espagos dos canais foram alargados com
brocas Gates-Glidden e brocas para pinos e as amostras foram seccionadas
em fatias, permitindo acesso direto ao canal radicular que apds tratadas com
duas camadas do liquido do Kerr Root Canal Sealer o cimento resinoso foi
fixado diretamente no preparo do canal e entdo foram seccionados obtendo
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palitos de 1x1x8 mm. Os espécimes tratados com eugenol liquido obtiveram
valores de resisténcia adesivas significantemente menores que os espécimes
que nao foram tratados com eugenol. Os autores relataram que altas
concentracbes de tensdes nao uniformes, podem ser desenvolvidas na
interface adesiva dente/restauracdo ao se utilizar espécime com grande
espessura. Nao houve diferenca significante entre as regides testadas tanto

para o grupo contaminado com eugenol como para o sem contaminagao.

Yap et al. (2001), avaliou a influéncia das restauragdes provisorias
contendo eugenol na resisténcia adesiva da resina composta a dentina por
meio de teste laboratorial de cisalhamento. Trinta dentes molares humanos
foram utilizados, sendo divididos aleatoriamente em quatro grupos (n=8). O
grupo 1 néo recebeu nenhum tratamento e foi utilizado como controle; o 2 foi
restaurado com IRM (contendo eugenol) manipulado na propor¢ao de 10g de
po para 1g de liquido e o 3 restaurado com IRM 10g/2g; 4 foi restaurado com
cimento provisério de policarboxilato (sem eugenol). Os materiais
restauradores foram mecanicamente removidos com ultra-som apdés uma
semana de estocagem em agua destilada a 37°C. As superficies foram limpas
com pedra pomes e agua, tratadas com sistema adesivo ScotchBond Multi-
Purpose Plus de acordo com as instru¢des dos fabricantes e restauradas com
resina composta (Z-100 — 3M ESPE) em incrementos de 3 mm de diametro e 2
mm de altura. O padrao de fratura foi analisado em lupa estereoscépica em
aumento de 40X. O grupo 3 teve menor resisténcia adesiva que o grupo 1 e 2.
N&o houve diferenca na resisténcia adesiva entre o controle e os grupos 2 e 4.
O padrao de fratura foi coesiva em dentina para todos os grupos com excegao
do grupo 3 que apresentou falha adesiva. O pré-tratamento com IRM
manipulado na proporgéo po/liquido de 10g/1g n&o afetou a resisténcia adesiva
a dentina. Contudo, na propor¢ao pé/liquido de 10g/2g houve decréscimo

significante na resisténcia adesiva.

Vichi et al. (2002), realizaram estudo com objetivo de avaliar a

influéncia de dois pincéis aplicadores de solugdes de Primer-adesivo na
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formagdo da camada hibrida apds a cimentagcdo de pinos de fibra. Foram
utilizados 20 dentes tratados endodonticamente e divididos em dois grupos, um
utilizando microbrush (pincel delgado) e outro pincel de plastico, em associagéo
com cimento Scothbond 1 e RelyX ARC (3M-ESPE) e, seguindo a orientagéo
do fabricante. As amostras foram seccionadas e analisadas em MEV quanto a
formagdo de camada hibrida e quanto a morfologia dos prolongamentos de
resina e extensbes laterais do adesivo. Os resultados demonstraram
porcentagem maior de formagao de camada hibrida no grupo 1, e uniformidade
ao longo dos trés tergos radiculares. No grupo dois nao foi detectada camada
hibrida na regido cervical. Nao houve diferenca estatistica significante nos
tercos cervical e médio entre os dois grupos. Os autores recomendam o uso de
pincéis aplicadores de didmetros pequenos para assegurar a qualidade dos

procedimentos adesivos em toda a extensao do canal radicular.

Cohen et al. (2002), realizaram estudo com objetivo de avaliar a
resisténcia compressiva e diametral de uma resina composta hibrida em
contato com duas substancias: eugenol e resina epdxica. Esses autores
consideram que a compatibilidade entre os materiais obturadores e
restauradores € um importante fator para o sucesso da restauragdo. A
presenca de materiais a base de eugenol na superficie dentinaria pode afetar a
qualidade, retencao e resisténcia das resinas compostas. Para evitar esses
problemas os autores indicaram utilizar materiais obturadores sem eugenol
quando posteriormente for realizada restauragdo adesiva. Apenas a resina
composta em contato com o eugenol apresentou diferenga estatisticamente

significante.

Miyazaki et al. (2002), compararam a capacidade de ades&o de
diversos materiais ao esmalte e dentina utilizando dentes incisivos bovinos por

meio de teste de resisténcia adesiva por cisalhamento.

Pest et al. (2002), com o objetivo de comparar o desempenho dos

cimentos resinosos quimicamente ativaveis e fotoativaveis, avaliou a
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resisténcia adesiva, por meio de ensaio mecanico de push-out e as interfaces
adesivas por meio de MEV. Foram utilizados cinquenta dentes uniradiculares
extraidos e tratados endodonticamente, que tiveram pinos de fibra de carbono
e de vidro fixados com diversos sistemas adesivos, materiais de fixagdo e
resinas compostas de baixa viscosidade. O canal foi preparado com 8,0 mm de
comprimento. As amostras selecionadas para avaliagdéto em MEV, foram
seccionadas no sentido do longo eixo do dente e preparadas para avaliagao da
camada hibrida e analise da formagao dos prolongamentos de resina. Todos os
grupos apresentaram altos valores de resisténcia adesiva entre 26,18 e 30, 61
MPa, no entanto, houve diferengas significativas entre os cimentos resinosos e
as resinas compostas. A analise das MEV possibilitou verificar que com o uso
de compoésitos resinosos quimicamente ativaveis, as poucas bolhas
observadas estavam na extremidade do pino e nunca na interface adesiva. Os
melhores resultados foram observados com os pinos de fibra de vidro
associados as resinas compostas fotoativadas utilizadas como agentes de

fixagcao.

Galvan et al. (2002), partindo do principio de que a falha da
restauracdo coronaria pode permitir o movimento de microorganismos ou
toxinas para o interior dos canais radiculares, podendo resultar em falha do
tratamento endodéntico, comparou de forma quantitativa a eficacia do
selamento de cinco materiais restauradores que foram usados para criar, um
selamento coronal duplo. Cinqlienta e dois molares inferiores humanos
extraidos foram divididos de forma aleatéria em cinco grupos (n=10), um dente
foi utilizado como controle positivo e outro negativo. As coroas foram removidas
e a abertura dos canais foi selada com 3 mm utilizando os seguintes materiais:
Amalgabond (Parkell), C & B Metabond (Parkell), One-step (Bisco) usado com
resina Eliteflo LV (Bisco), Palfiquem (Tokuyama) também utilizado com One-
Step e material restaurador intermediario IRM (Dentsply). Cada dente foi fixado
a um dispositivo de filtragem de fluido e a vedacao foi avaliada por meio da
mensuracao da infiltracdo, em 0, 1, 7, 30 e 90 dias. Os resultados mostraram

diferencga significativa da infiltragdo entre os materiais, onde nenhum material
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impediu, mas sim, diminuiu a infiltragdo. Apds sete dias o IRM, Eliteflo, e
Palfique infiltraram significantemente mais que o Amalgabond ou C & B
Metabond. O Amalgabond produziu o melhor selamento de todos os materiais

analisados neste estudo.

Hagge, Wong e Lindemuth (2002), analisaram o efeito de trés
diferentes cimentos endoddnticos na retengcdo de pinos intra-radiculares
(Parapost) fixados com cimento resinoso (Panavia21 OP), por meio de teste
mecanico de tragcdo. Sessenta e quatro dentes humanos uniradiculares tiveram
suas coroas separadas das raizes, lixadas, limpas e instrumentadas com
brocas Gates-Glidden e limas rotatorias. Os dentes foram divididos em 4
grupos (n=16). O grupo 1, controle, n&do foi obturado. Os demais grupos foram
obturados utilizando guta-percha e o cimento especifico a cada grupo. O grupo
2 utilizou cimento a base de eugenol (Ker Pulp Canal Sealer), o 3 utilizou
cimento a base de resina (AH-26) e 0 4 a base de hidroxido de calcio
(Sealapex). Apos 7 dias o espago para inser¢cao do pino foi preparado com
broca Gates-Glidden n°6 e Paraposts tamanho 5 foram cimentados. As
amostras foram posicionadas na maquina de ensaio universal e os pinos
removidos. O grupo 1 demonstrou valores médios maiores de resisténcia a
tracdo que o grupo 2, nenhuma outra diferenga significante existiu entre os
grupos. Os autores concluiram que a formulagdo quimica do cimento
endodéntico ndao afetou significantemente a retengcado dos pinos fixados com

cimento resinoso.

Prado (2003), avaliou a correlagéo entre as infiltragdes cérvico-apical e
apico-cervical com técnicas de preparo para pino e o efeito antimicrobiano do
cimento AH Plus (Dentsply, USA). Foram utilizadas 68 raizes que foram
instrumentadas e obturadas e divididas em dois grupos (n=30). Em um deles o
espacgo para o pino intra-radicular foi preparado pela técnica imediata e no
outro pela técnica mediata. Utilizou-se o método de diafanizagao e avaliagcéo
em lupa estereoscopica. Os resultados possibilitaram observar infiltracdo em

todas as amostras. O cimento AH Plus exibiu atividade antimicrobiana para as

37



bactérias testadas. O autor concluiu que o alivio do canal deve ser

preferencialmente feito imediatamente apds a obturacéao.

Bouillaguet et al. (2003), avaliaram a resisténcia adesiva de cimentos
resinosos a dentina radicular em funcdo do fator cavitario, processo de
polimerizacao e tipo de material de fixagdo, em funcdo da profundidade em
diregao a regido apical. Quarenta e oito dentes caninos e pré-molares humanos
tiveram suas coroas separadas da raiz na jungdo amelo-cementaria,
permanecendo remanescente radicular de 12 mm que foi obturada com guta-
percha e cimento obturador a base de resina (AH Plus). Os canais foram
preparados para insergcao dos pinos. As amostras foram divididas em dois
grupos: 1- raizes intactas e 2- raizes fracionadas. Para o grupo das raizes
intactas os pinos foram fixados utilizando procedimento clinico padréo. Para o
grupo das raizes que utilizaram fracdo da raiz planificada o pino foi inserido
diretamente no canal. A fixacdo dos pinos foi realizada utilizando as
associagbes Single Bond com RelyX ARC, ED Primer com Panavia F e
Metabond com Fuiji Plus. Todas as raizes foram seccionadas em fatias de 0,6
mm de espessura e as do grupo de raizes intactas desgastadas no sentido
mésio-distal e entdo tracionadas até ocorréncia da falha. Os autores relataram
falhas prematuras durante o preparo das amostras. Todos os cimentos
mostraram valores significantemente menores de resisténcia adesiva em raizes
intactas comparadas com as raizes fracionadas. Os autores concluiram que as
tensbes da contracdo de polimerizagao interferem na resisténcia adesiva,

assim como a resisténcia adesiva é diminuida préxima a regido apical.

Oliveira (2002), analisou a distribuicdo de tensdes, por meio dos
métodos de Fotoelasticidade e Elementos Finitos, produzidas na dentina
radicular de incisivo central superior restaurado com diferentes sistemas de
pinos intra-radiculares, de fibra de carbono, fibra de vidro, zirconio, aco
inoxidavel, titanio e metalico fundido (Liga de Cu-Al), utilizando o dente higido
como controle. Por meio da analise dos resultados, concluiu-se que houve

diferencas significativas na distribuicdo de tensdo entre os seis sistemas de
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pinos testados, sendo que, os pinos de zirconio, ago inoxidavel, titanio e
metalico fundido, promoveram alta concentragao de tensdes na regiao radicular
ao longo da interface pino/dentina. Nos pinos de fibra de vidro e fibra de
carbono houve uma distribuicdo de tensdes uniforme ao longo de toda a
superficie radicular, ndo observando concentracdo de tensdes produzidas por
estes sistemas de pinos. Ao analisar os resultados, concluiu-se que os pinos
nao metalicos proporcionaram comportamento mais semelhante a estrutura

dentinaria radicular, minimizando os riscos de falha ou fraturas radiculares.

Kurtz et al. (2003), avaliaram o efeito do cimento endodbntico, agente
de unido e regido radicular na resisténcia adesiva de trés pinos intra-
radiculares estéticos por meio de teste mecanico de push-out. Vinte e quatro
dentes incisivos e caninos superiores humanos foram tratados
endodonticamente utilizando guta-percha e cimento Roth’s801 ou AH26. Apos
o periodo de sete dias o espaco dos pinos foi preparado e o Cosmopost,
Fibrekor e Parapost foram cimentados utilizando um ou dois sistemas adesivos,
Parapost Cement Conditioner com cimento Parapost, ou One-Step com
cimento resinos Hi-X Post self-cure. Essa metodologia permitiu avaliar a
resisténcia adesiva nos tergos cervical médio e apical. O tipo de pino e a regido
afetaram significantemente a resisténcia adesiva, embora, nenhum cimento

contendo eugenol ou o tipo de adesivo afetou a resisténcia adesiva.

Malferrari et al. (2003), com o objetivo de avaliar o desempenho
clinico de pinos de resina epoxi reforcada com quartzo, realizaram estudo
laboratorial com dentes tratados endodonticamente por periodo de até 30
meses apds a fixacdo dos pinos. Foram avaliados 180 dentes em 132
pacientes, que foram restaurados com pinos de fibras de quartzo (Aesthetic-
Plus, Bisco) fixados com sistema adesivo All-Bond 2 (Bisco) e cimento resinoso
(C & B Resin Cement, Bisco) de acordo com as instrugdes do fabricante. O
nucleo de preenchimento foi realizado com resina (Bis-Core, Bisco) e as

restauragcdes confeccionadas em ceramica pura ou metalo-ceramica. Foram
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avaliados o deslocamento ou fratura dos pinos, fratura do nucleo, da raiz ou
falha na cimentagao da restauracao. As reavaliagdes foram realizadas com 6,
12, 24 e 36 meses. Os resultados possibilitaram observar presenca de falha
coesiva envolvendo a margem do nucleo apds duas semanas e duas fraturas
adesivas em 2 meses. Essas falhas foram observadas entre o cimento e as
paredes da dentina radicular, apés a remocao da coroa provisoria. As falhas
ocorreram em 1,7% no periodo de 30 meses, porém foi possivel recolocar a
restauracao nos trés casos mencionados. Nao foram observados problemas na
cimentacdo das restauracdes indiretas, fraturas no pino ou remanescente
radicular. No periodo de 30 meses a reabiltacdo dos dentes tratados
endodonticamente demonstrou resultados clinicos satisfatorios. Os autores
relatam que os pinos de fibras sdo biocompativeis, de facil insergao,
consomem menor tempo clinico e apresentam propriedades e caracteristicas

fisicas similares a dentina.

Foxton et al. (2003), avaliaram a resisténcia adesiva por meio de
ensaio de tracdo nas diferentes regides do dente, utilizando material resinoso
de ativacao dupla e diferentes adesivos foto ativados e de dupla ativagcdo com
diferentes métodos de polimerizagdo. Foram utilizados 19 dentes pré-molares
humanos que apds remocéo da coroa foram preparados com brocas Parapost
e divididos em dois grupos: 1- (n=15) submetidos a teste de microtragdo (palito)
e 2- (n=4) a teste de microdureza. A exposi¢cao a luz de ambos, adesivo e
resina composta, resultou em valores de resisténcia adesiva significantemente
maior que a ativagao apenas quimica. A exposicdo a luz também aumentou
significantemente a dureza Knoop de ambas as regides coronal e apical. A
fotoativagcao de adesivos e resinas duais € necessaria para necessarios para
otimizar a adesao a dentina radicular. Os autores discutem sobre a presenca

de falhas durante a confec¢cdo das amostras antes da realizag&o do teste.

Qualtrough & Mannocci (2003), em uma revisdo da literatura sobre
sistema de pinos estéticos, relatam que os pinos estéticos de fibras

apresentam vantagens sobre pinos metalicos convencionais. Além da estética,
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ha a possibilidade de serem unidos adesivamente ao tecido dentario,
apresentam modulo de elasticidade similar ao da dentina minimizando o risco

de fratura radicular.

Estudo realizado por Dong et al. (2003), teve como objetivo
determinar método de polimerizagdo dos agentes adesivos que influencie na
resisténcia adesiva de cimentos resinosos ativados quimicamente para dentina.
Foram selecionados dois cimentos resinosos, Calibra e RelyX ARC,
submetidos a polimerizacdo quimica. Os sistemas adesivos utilizados,
Scotchbond Multipurpose Plus, Prime & Bond NT e Integra Bond, foram
selecionados, por poderem ser utilizados tanto ativados quimicamente como
fisicamente e o Single Bond por ser ativado apenas fisicamente. Dentes
bovinos tiveram a dentina superficial da face vestibular exposta. Seguindo as
instrucdes do fabricante o protocolo para cada sistema adesivo e material de
fixagdo foi utilizado, em 16 combinacbes diferentes. Os espécimes foram
submetidos a ensaio mecanico de cisalhamento. Também foi medido o pH dos
agentes adesivos. Nenhuma relagdo consistente entre resisténcia adesiva e
modo de polimerizacdo foi encontrada quando utilizou-se cimento resinoso
ativado quimicamente. Diferengca significante na resisténcia adesiva foi
encontrada entre as marcas comerciais dos agentes testados. O pH do sistema
adesivo € dependente da formulagdo do fabricante. Baixo pH pode contribuir
para reduzir a resisténcia adesiva. As combinagdes entre agentes adesivos e
cimentos resinosos demonstraram resultados de resisténcia adesiva
estatisticamente diferente. A combinag&o do cimento resinoso RelyX ARC com
o Scothbond MP fotoativado obteve estatisticamente os maiores valores de
resisténcia adesiva (12.99 Mpa), seguido pela associagdo com o Prime & Bond
NT de ativagdo dupla (11,33), IntegraBond de ativacdo quimica (11,20),
Singlebond (9,24), Scothbond MP de ativagdo quimica (9,24), Integra & Bond
ativado quimicamnete (6,89), Primer & Bond NT com ativagéo fisica (4,43) e
Primer & Bond NT com ativagdo Quimica (2,97). A acidez do agente adesivo e

a eficacia da polimerizagao quimica podem ser associadas a baixos valores de
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resisténcia adesiva, quando cimentos resinosos quimicamente ativados sao

utilizados.

Goracci et al. (2004), desenvolveram trabalho com o objetivo de
avaliar as diferentes técnicas de microtracio utilizando palito e ampulheta com
a técnica de micropush-out na capacidade de medir de forma exata a
resisténcia de pinos de fibras fixados dentro dos canais radiculares. Foram
utilizados 30 dentes anteriores superiores humanos, que foram tratados
endodonticamente e fixados pinos de fibra de vidro com cimento resinoso
especifico de cada um dos dois grupos (n=15): grupo A Excite DSC /Variolink Il
e grupo B RelyX Unicem. Para cada grupo a resisténcia adesiva foi medida
utilizando a técnica de microtragdo com palito, com ampulheta e com push-out.
Foi observado grande numero de falhas pré-maturas (16,9% no grupo A, 25,5%
no grupo B) e alto desvio padrdo na técnica de microtragao utilizando amostras
em formato de ampulheta. Quanto a técnica de microtragéo utilizando amostras
no formato de palito, apenas 5 palitos foram obtidos apartir de 6 raizes, onde
os espécimes restantes falharam prematuramente, ainda na etapa de corte. Em
relagdo ao teste push-out ndo houve falhas prematuras, a variabilidade da
distribuicdo dos dados foi aceitavel e as diferencas regionais de resisténcia
adesiva nos niveis radiculares puderam ser mensurados. Relativamente,
baixos valores de resisténcia adesiva foram observados para os pinos
cimentados. Os autores concluiram que quando se pretende medir a
resisténcia adesiva de pinos de fibras cimentados o teste de push-out parece

mais confiavel que as técnicas de microtragao.

Fonseca et al. (2005), avaliaram o efeito de cimentos provisorios na
adesao de restauragdes indiretas em resina composta e qual seria o melhor
método para minimizar os efeitos adversos. Foram utilizados quarenta e cinco
incisivos bovinos, que tiveram o esmalte removido com lixa de granulagéo 600,
expondo a dentina superficial. Restauragcbes provisérias em resina acrilica
foram cimentadas com trés tipos de cimentos provisorios: hidroxido de calcio,
Dycal (HC); oxido de zinco e eugenol, Provy (ZOE); 6xido de zinco sem
eugenol, TempBond NE (ZNE). Os espécimes foram armazenados em 100%
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de umidade a 37°C, e entao as restauragdes provisorias foram removidas com:
(1) manualmente com cureta por 10 segundos; (2) profilaxia com pedra pomes
por 10 segundos; (3) jateamento com Oxido de aluminio por 10 segundos.
Posteriormente as restauracdes indiretas foram cimentadas com a associagao
de Single Bond/Rely-X ARC (3M-ESPE). Os dentes foram seccionados, 4 fatias
por dentes e cada fatia desgastada com ponta diamantada de modo a obter
area adesiva de 1 mm?. O teste de resisténcia adesiva foi mensurado por meio
de ensaio de microtragdo e os resultados possibilitaram observar diferencas
significantes na interagdo entre o cimento provisério e 0 método de limpeza
dentinaria, mas em geral o jateamento com Oxido de aluminio possibilitou os
mais altos valores de resisténcia adesiva, enquanto o cimento de hidroxido de
céalcio gerou os mais baixos valores. Os autores concluiram que o tipo de
cimento provisério e seu método de remocdo podem afetar a resisténcia

adesiva de restauracgdes indiretas em resina composta.

Silva et al. (2005), avaliaram a influéncia da localizagdo e espessura
da dentina radicular humana e bovina na ades&o de retentor intra-radicular de
fibra de vidro por meio de ensaio de push-out. Trinta raizes bovinas e trinta
caninas humanas (15mm) apos instrumentagcdo do canal radicular foram
aliviadas com broca largo n° 5. Os pinos de fibra de vidro (Reforpost, Angelus
n°3) foram fixados com cimento resinoso de dupla ativagao (RelyX ARC, 3M-
ESPE) e sistema adesivo convencional (Scothbond Mult-Uso, 3M-ESPE). As
amostras foram divididas em 6 grupos, variando: origem, humano (H) e bovino
(B); localizagéo, ter¢o coronario (C), médio (M) e apical (A); e espessura, 1,2 e
3 mm. Apds seccionamento dos discos, estes foram posicionados em
dispositivo para teste de push-out e submetidos a carregamento de
compressao sobre a superficie do pino, com velocidade 0,5 mm/min. O padrao
de fratura foi analisado por meio de MEV. Péde-se concluir que raizes dentais
bovinas podem ser empregadas como substitutas de raizes humanas para
mensuracgao da resisténcia adesiva com teste de push-out e que amostras de 1
mm de espessura constitui-se em melhor alternativa para este tipo de ensaios

mecanico.
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3. PROPOSICAO

A proposta deste estudo foi analisar por meio de ensaio mecénico de
micropush-out, a resisténcia adesiva de pinos de fibra de vidro fixados com
cimento resinoso de dupla ativacdo a dentina intra-radicular nos tergos cervical,
meédio e apical de dentes bovinos obturados com guta percha e dois tipos de
cimento endoddntico, um a base de 6xido de zinco e eugenol e outro a base de
hidroxido de calcio, fixados imediatamente e sete dias apds a obturacdo do

canal radicular.
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4. MATERIAIS E METODOS

4.1 — Selecao e preparo das raizes

Neste experimento foram utilizados 60 dentes incisivos inferiores
bovinos selecionados apartir de 780 dentes extraidos e armazenados em
solucado aquosa tamponada de timol a 0,2%. Para selecao utilizou-se o critério
da similaridade da morfologia anatémica externa e interna de dentes de
animais adultos, no qual o diametro do canal deveria ser menor que 1 mm. Os
dentes foram limpos e a parte coronaria removida com disco diamantado de
dupla face (KG Sorensen, Sao Paulo, Brasil), sob refrigeragdo em agua,
realizando corte perpendicular ao longo eixo do dente (Figura 1),
permanecendo remanescente radicular de 15 mm a partir da porgao apical de
cada raiz. A polpa foi removida do canal radicular com limas endodénticas sob
abundante irrigagdo com hipoclorito de sédio a 1% para suspensao da matéria

organica.

Figura 1 — Demarcagéao (A) para realizagao do seccionamento (B e C).
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4.2 - Tratamento endodontico e determinag&o dos grupos experimentais.

As raizes foram instrumentadas 1 mm aquém do apice por meio da
técnica escalonada utilizando-se de limas Kerr e brocas Gates-Glidden
(Malleiffer, Ballaigues, Switzerland, Lote: 1498110) numeros 2, 3 € 4 com
diametros de 0,7, 0,9 e 1,1 mm respectivamente, deixando o canal com 0,9 mm
de didmetro nos tercos médio e apical e 1,1 mm no terco cervical da raiz.
Durante toda instrumentagédo, houve irrigacdo continua com hipoclorito de

sédio a 1% no interior do canal (Figura 2).

Solugédo / - / ="

Soro

de Milton

- i l fisiologico
‘ a l

v

Gates-Glidden 2 e 3 Gates-Glidden 4 Secagem

Figura 2 - Instrumentagao do canal radicular

Apoés irrigagao final com soro fisioldgico, os canais foram secos com
pontas de papel absorvente (Dentsply, Petrépolis, Brasil, Lote: 3386) e as
amostras divididas aleatoriamente em 5 grupos (n=12): 1 (Cl) foram apenas
instrumentadas, mas nao obturadas (controle). As demais amostras foram
obturadas com guta-percha (Dentsply, Petrépolis, Brasil, Lote: 262739) e
cimento especifico de cada grupo, pela técnica de condensacgao lateral. Grupo
2 (SI) cimento a base hidréxido de calcio (Sealer 26, Dentsply, Petropolis,
Brasil, Lote 236880) e fixacdo imediata do pino; 3 (S7) Sealer 26 e fixagdo do
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pino ap6s 7 dias; 4 (El) cimento a base de 6xido de zinco e eugenol (Endofill,
Dentsply, Petrépolis, Brasil, Lote 288028) e fixacao imediata do pino e 5 (E7)
Endofill e fixagdo do pino apds 7 dias (Figuras 3 e 4).

60 raizes bovinas I
—
T ——
12 raizes 24 raizes 24 raizes
Instrumentadas Instrumentadas e obluradas Instrumentadas e obturadas
¢/ SEALER 26 ¢/ ENDOFILIL
/\ Alivio imediato /\
Fixacdo Fixacdao Fixacido do Fixagio Fixacdo do
imediata imediata PFV apo6s imediata PFV apés
do PFV do PFV = dias do PFV ~ dias
Cl | S7 El E7

Figura 3 - Grupos experimentais com respectivas variaveis estudadas.

Figura 4 - Obturagdo do canal radicular
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4.3 - Preparo do espacgo para o retentor intra-radicular

O espaco para o retentor intra-radicular foi obtido imediatamente
apos a obturagcédo do canal, antes da presa do cimento (Prado, 2003). Apos a
conclusido da obturacao, utilizando calcador de Paiva aquecido ao rubro, com
diametro compativel com a luz do canal a 5 mm do comprimento de trabalho,
foi removido o material obturador, de forma paulatina e realizou-se novamente
condensacao vertical, obtendo um espagco de 10 mm e permanecendo

remanescente apical de aproximadamente 5 mm (Morgano, 1996) (Figura 5).

Figura 5 - Preparo do espago para o retentor intraradicular

A embocadura do canal dos espécimes dos grupos que teriam os
retentores fixados apds 7 dias da obturacdo, imediatamente apds o alivio do
canal radicular, foi selada superficialmente com cimento de ionébmero de vidro
(Vidrion R, SS White, Brasil, Lote:008), e entdo as amostras armazenadas em
agua destilada a 37°C (Figura 6). Apds sete dias realizou-se a preparagéo do

canal com broca largo n°5.
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Figura 6 - Selamento da abertura do canal e armazenagem por 7 dias

4.4 - Técnica de cimentacéo

O preparo dos canais para possibilitar a inser¢cao do pino de fibra, e
ainda espessura uniforme de cimento de fixagao, foi realizado, seguindo as
instrugdes do fabricante, com brocas largo numero 5 (GS Brasil, lote:0459), que
possui 1,5 mm de didmetro (Figura 7A). Apos as raizes serem recobertas com
cera utilidade, para evitar a polimerizagao adicional pela por¢ao lateral externa,
o canal radicular foi condicionado com &cido fosférico a 37% (Dentsply,
Petropolis, Brasil, Lote: 242437) por 15s (Figura 7B), irrigados abundantemente
com agua (Figura 7C) e secos com pontas de papel absorvente (Dentsply,
Petrépolis, Brasil, Lote: 242437) (Figura 7D). O sistema adesivo de dois frascos
(Adper ScothBond Multi Purpose, 3M-ESPE, St Paul, USA, Lote: 4NY) foi
utilizado de acordo com Dong et al. (2003), sendo aplicadas duas camadas
consecutivas de primer com microbrush delgado (Vichi et al. 2002) (Figura 7E)
e, apos 20s, foi utilizado leve jato de ar e aplicagdo de uma camada de adesivo
(Figura 7F). A fotoativagao foi realizada por 20s na face cervical no sentido do
longo eixo da raiz, empregando fonte de luz halégena com intensidade de
750mW/cm2 (XL 3000, 3M ESPE, Sant Paul, USA) (Figura 7G).
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Figura 7 - Tratamento do substrato dentinario: (A) preparo com broca largo;
(B) condicionamento acido; (C) lavagem com agua; (D) secagem com ponta
papel absorvente; (E) aplicacdo do primer; (F) aplicagdo do adesivo e (G)

fototivacao.

Pinos de fibra de vidro, cilindrico, paralelo, com apice cénico e
retengdes mecanicas circunferéncias (Reforpost n°3, Angelus, Londrina, Brasil,
Lote: 1980), com diametro de 1,5mm foram utilizados nos 5 grupos (Figura 8A).
Os pinos foram limpos com microbrush embebido em alcool 70% em Unica
aplicagcao (Figura 8B), e apds a secagem, foi realizada aplicagao do silano
(Ceramic Primer, 3M ESPE, St Paul, USA, Lote: 4WC) (Figura 8C). O cimento
de dupla ativagdo (Rely-X ARC, 3M ESPE, St Paul, USA) foi preparado,
introduzido no interior do canal utilizando broca lentulo (Malleiffer, Ballaigues,
Switzerland, Lote: 5042170600), montada em contra angulo e pincelado no
pino, o qual foi inserido no interior do canal (Figura 8D). Os excessos de
cimento foram removidos ap6s 1 min (Figura 8E). Trés minutos apds a

insercao, foi realizada a fotoativacdo por 40s na face cervical, no sentido do
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longo eixo da raiz e nas diagonais simulando as faces incisal, vestibular e
palatina, totalizando 120s (Figura 9). Apds a polimerizacdo as amostras foram

armazenadas em agua destilada a 37°C por 24h (Figura10).

Figura 8 - Tratamento e fixagdo do pino: (A) pinos Reforpost (B) limpeza com
alcool; (C) aplicacéo do silano; (D) insergédo do cimento e do pino no interior

do canal e (E) remocéao dos excessos de cimento.

Figura 9 - Fotoativagao do cimento
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